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CEL | ZKRES BADAN:

Wstepne badania stratygraficzne wykonano w celu okreslenia rodzaju, jakosci 1 ewentualnych
nawarstwien, powierzchni tynkowych, na Scianach i elementach dekoracji budynku.

Badania zostaty przeprowadzone w sposob mato ingerencyjny, w zakresie, na ktory pozwalat
dostep do powierzchni $cian zewngtrznych (parter i cze$¢ elewacji frontowej z poziomu
rusztowania). Wykorzystano réwniez odkrywki naturalne powstatle w wyniku odpadniecia

fragmentow cienkiej, wierzchniej warstwy tynkowe;.

WYNIKI PRAC BADAWCZYCH:

Wyniki badan przedstawiono w zbiorczej tabelach stratygraficznych oraz w formie
opisowej (ponizej).

W wyniku przeprowadzonych wstgpnych prac badawczych, ustalono obecnos$¢ licznych
wtornych nawarstwien, ktore nieco zacieraja pierwotny wyglad elewacji pod wzgledem
kolorystyki i uzytych materialow.

Elewacje byly poddawane licznym zabiegom renowacyjnym, ktdére w pewnym momencie,
objety zasiggiem, calo$¢ powierzchni wszystkich $cian budynku.

Powierzchnie tynkoéw gladkich, zostaly w cato$ci wymienione na nowe, z réwnoczesng
zmiang technologii. Zaktada sig, iz pierwotna warstwa tynkowa byla wykonana w technologii
tynkéw wapiennych, z ewentualnym dodatkiem zapraw cementowych, glownie w przypadku
elementow dekoracyjnych.

Obecnie na powierzchni $§cian budynku, znajduja si¢ wyprawy cementowo wapienne z
wiekszosciowa obecno$cig dodatkowej wierzchniej warstwy tynkow czysto cementowych,
stanowigcych prawdopodobnie ,,powloke” wyrdwnujaca, by¢ moze z funkcjg wzmacniajaca.
W przypadku elementéw dekoracyjnych, to nalezy wyrozni¢ dwie gtowne powierzchnie,

gdzie zostaly one wykonane, a ktore pochodzg przypuszczalnie z roznych okresow.



Podstawowa $ciang o silnie dekoracyjnym charakterze jest fasada ko$ciota, posiadajaca dos¢
bogaty podziat i elementy wystroju dekoracyjnego. Druga Sciang, jest prezbiterium, gdzie
jako elementy dekoracji, dodano, prawdopodobnie w czasie kiedy wymieniano warstwy
tynkowe, opaski wokdt wszystkich okien. Przypuszczenie wtérnosci tych opasek, wynika z
braku przestanek ich wcze$niejszej obecnosci oraz materialu z jakiego zostaly wykonane,
czyli zaprawy cementowej.

W zwiazku z powyzszym w obrgbie opasek okiennych prezbiterium, nie wystepuja zadne
dodatkowe nawarstwienia, ktore sa obecne na elementach dekoracji fasady.

W przypadku frontowej $ciany ko$ciota, mamy do czynienia z nawarstwieniami, ktére w
zatozeniu mialy prawdopodobnie peini¢ funkcje warstwy wzmacniajacej, a w efekcie
przyczynity si¢ do szybszego postgpu procesoOw erozyjnych. Chodzi tu o cienka warstwe
zaprawy cementowej, potozonej na detalu kamiennym i cze$ciowo tynkowym.

W znacznej czeg$ci dekoracje wykonano z piaskowca, ale cze$¢ roOwniez z zaprawy wapienno
cementowej barwionej w masie.

W trakcie prac badawczych, natrafiono rowniez na nawarstwienia pobial wapiennych,
usytuowane na czg¢sci elementow wykonanych z kamienia. Moze to $wiadczy¢ o

wczesniejszych probach ratowania erodujgcej powierzchni piaskowca.



TABELA STRATYGRAFICZNA, NAWARSTWIEN NA POWIERZCHNI GZYMSU

POD ATTYKA, NA ELEWACJI FRONTOWEJ.

Numer

Oznaczenie graficzne warstwy

warstwy

Numer
Chrono- datowanie Opis warstwy
logiczny
Lata 90
VI XX w. Warstwa malarska szara
Lata 70
VI XX w. Warstwa malarska biata
Lata 70-90
VI XX w.? Warstwa zaprawy cementowej (wyrownujaca,
wzmacniajgca)
Pocz. XX w.- )
V-V Lata 60 Slady warstwy ciemno rézowej (miejscowo)
XX w.
P01850 -
" -1v Pocz. XX w.? Warstwa ugrowa (lokalnie)
11? Po 18507 Warstwa pobialy wapiennej (prawdopodobnie
miejscowo)
I 1781. Piaskowiec




TABELA STRATYGRAFICZNA, NAWARSTWIEN NA POWIERZCHNI SCIANKI

KOLANKOWEJ, ELEWACJI FRONTOWEJ.

Numer Numer
Oznaczenie graficzne warstwy Chrono- datowanie Opis warstwy
warstwy logiczny

Lata 90

1 VI XX w. Warstwa malarska biata
Lata 70

2 VI XX w.? Warstwa zaprawy cementowej (wyrdbwnujaca,

wzmacniajaca)
3 | 1781. Piaskowiec

TABELA STRATYGRAFICZNA, NAWARSTWIEN NA POWIERZCHNI SCIANKI

KOLANKOWEJ NA ELEWACJI FRONTOWEJ - rozetki dekoracyjne.

Numer Numer
Oznaczenie graficzne warstwy Chrono- datowanie Opis warstwy
warstwy logiczny
Lata 90
1 VI XX w. Warstwa malarska szara
Lata 70-80
2 VI-VII XX w. Warstwa malarska ugrowa
4 I Przed 1850 Zaprawa wapienna z dodatkiem gipsu(?) z dodatkiem
mielonej cegly 0 odcieniu rézowawym
7 I 1781. Watek ceglany




TABELA

STRATYGRAFICZNA,

ARCHITRAWU, NA ELEWACJI FRONTOWEJ.

NAWARSTWIEN NA POWIERZCHNI

Numer

warstwy

10

Oznaczenie graficzne warstwy

Numer
Chrono- datowanie Opis warstwy
logiczny
Lata 90
VI XX w. Warstwa malarska szara
Lata 70-80
VI-VII XX w. Warstwa malarska ugrowa
o Lata 60
V-’ XX W.? Warstwa biata (Slady lokalnic)
Lata 60
V XX w. Cienka warstwa zaprawy cementowo wapiennej o
odcieniu ugrowym, czg§ciowo szara
Przed 1850
-1l -po 1850 Cienka warstwa r6zu na pobiale
Przed 1850
- 111 -po 1850 Warstwa pobiaty wapiennej (miejscowo)
Przed 1850
-1 -po 1850 Warstwa pobialy wapiennej (miejscowo)
Przed 1850
-1 -po 1850 Warstwa pobialy wapiennej (miejscowo)
1781 —
-1l Przed 1850 Zaprawa wapienna z dodatkiem gipsu(?) i mielonej
cegly o odcieniu rozowawym
I 1781. Watek ceglany




TABELA STRATYGRAFICZNA, NAWARSTWIEN NA POWIERZCHNI GELOWIC

PILASTROW, NA ELEWACJI FRONTOWEJ.

Numer Numer
Oznaczenie graficzne warstwy Chrono- datowanie Opis warstwy
warstwy logiczny
Lata 90
1 VIl XX w. Warstwa malarska szara
Lata 70-80
2 VI-VII XX W. Warstwa malarska ugrowa
3 I Przed 1850 Uzupelnienia z zaprawy cementowo wapiennej
barwionej w masie
4 I 1781. Watek ceglany

TABELA STRATYGRAFICZNA, NAWARSTWIEN NA POWIERZCHNI GZYMSU
NAD SLEPYM OKNEM, NA ELEWACJI FRONTOWEJ (CZESC GORNA).

Numer Numer
Oznaczenie graficzne warstwy Chrono- datowanie Opis warstwy
warstwy logiczny
1 IX Po 2000 Warstwa malarska rézowo ugrowa
Lata 70-80
2 VI-VII XX w. Warstwa malarska biata
Lata 70
3 Vi XX w.? Zaprawa cementowa wyréwnujaca
4 1? 17817 Tynk wapienny
5 I 1781. Watek ceglany




TABELA STRATYGRAFICZNA, NAWARSTWIEN NA POWIERZCHNI GZYMSU

NAD SLEPYM OKNEM, NA ELEWACJI FRONTOWEJ (CZESC DOLNA).

Numer Numer
Oznaczenie graficzne warstwy Chrono- datowanie Opis warstwy
warstwy logiczny

Lata 90

1 VIII-1X XX w.- Warstwa malarska rézowo ugrowa
po 2000
Lata 70

2 VI XX w.? Zaprawa cementowa wyrownujaca

3 I 1781. Piaskowiec

TABELA STRATYGRAFICZNA, NAWARSTWIEN NA POWIERZCHNI GZYMSU

LUKOWEGO NAD HERBEM, NA ELEWACJI FRONTOWEJ (NAD WEJSCIEM).

Numer Numer
Oznaczenie graficzne warstwy Chrono- datowanie Opis warstwy
warstwy logiczny
Lata 70-80
1 VI-VII XX w. Warstwa malarska biata
Lata 70
2 Vi XX w.? Zaprawa cementowa wyréwnujaca
3 “““‘““‘““““““““““““‘““““““““N“‘““““““““““““‘““““““““N“‘““““““““““““““““““““ " o o
1781 -
4 -1l Przed 1850 Tynk wapienny z dodatkiem gipsu(?) barwiony
mielong cegla o odcieniu rézowawym
5 I 1781. Watek ceglany




TABELA STRATYGRAFICZNA (ZBIORCZA), NAWARSTWIEN NA

POWIERZCHNI GZYMSU WIENCZACEGO DOOKOLA KSCIOLA.

Numer Numer
Oznaczenie graficzne warstwy Chrono- datowanie Opis warstwy
warstwy logiczny
Lata 90
1 VI XX w. Warstwa malarska szara
Lata 70-80
2 VI-VII XX W. Warstwa malarska ugrowa
Lata 70
3 Vi XX w. Cienka warstwa zaprawy cementowej
Po 1850 —
4 H-1v? Pocz. XX w. Zaprawa wapienno cementowa
5 | 1781 Watek ceglany

TABELA STRATYGRAFICZNA (ZBIORCZA), NAWARSTWIEN NA
POWIERZCHNACH OPASEK OTWOROW DRZWIOWYCH NA SCIANAC
BOCZNYCH, BONIOWANIA NA NAROZNIKACH ELEWACJI 1 OPASEK
OKIENNYCH NA SCIANIE PREZBITERIUM.

Numer Numer
Oznaczenie graficzne warstwy Chrono- datowanie Opis warstwy
warstwy logiczny
1 IX Po 2000 Warstwa malarska ré6zowo ugrowa
Lata 90
2 VIII-IX XX w.- Cienka warstwa zaprawy cementowej
Po 2000
Lata 80 — lata
3 VII- 90 XX w. Zaprawa cementowo wapienna twarda
VIII
4 I Pocz. XX w. Watek ceglany




TABELA

STRATYGRAFICZNA (ZBIORCZA),

10

NAWARSTWIEN NA

POWIERZCHNACH GLADKICH, PILASTROW NA ELEWACJI FRONTOWEJ.

Numer

warstwy

TABELA

Numer
Oznaczenie graficzne warstwy Chrono- datowanie Opis warstwy
logiczny
IX Po 2000 Warstwa malarska biata
Lata 90
VIII-IX XX w.- Zaprawa cementowo wapienna migkka
Po 2000
Lata 80 — lata
VIl- 90 XX w. Zaprawa cementowo wapienna twarda
VI
I Pocz. XX w. Watek ceglany

STRATYGRAFICZNA (ZBIORCZA),

NAWARSTWIEN NA

POWIERZCHNACH GLADKICH, WSZYSTKICH SCIAN KOSCIOLA.

Numer

warstwy

Numer
Oznaczenie graficzne warstwy Chrono- datowanie Opis warstwy
logiczny
IX Po 2000 Warstwa malarska ro6zowo ugrowa
Lata 90
VIII-IX XX w.- Zaprawa cementowo wapienna migkka
Po 2000
Lata 80 — lata
VII- 90 XX w. Zaprawa cementowo wapienna twarda
VIII
Lata 80 — lata
VII- 90 XX w. Obrzutka cementowa (szary cement) stwierdzona
VI miejscowo
I 1781. Watek ceglany
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WNIOSKI KONCOWE:

Po przeprowadzeniu prac badawczych, trudno jest jednoznacznie okresli¢ kolorystyke
pierwotng $cian 1 elementdw ptaskich (pilastry), gdyz posiadaja one nowe wyprawy
tynkarskie i jedng warstwg kolorystyczng na powierzchni (biel).

W przypadku opasek okiennych i portali wejsciowych jest podobnie. Tu rowniez nie ma
przestanek, co do kolorystyki pierwotnej, ze wzgledu na nowe wyprawy, pokryte jedna
warstwg kolorystyczna.

W przypadku gzymsowan i detalu zdobniczego, kwestia jest nieco bardziej skomplikowana,
gdyz pojawiaja si¢ elementy kamienne i tynkowe. W przypadku elementéw kamiennych,
sprawa jest oczywista, natomiast elementy tynkowe w przypadku, prawdopodobnie
pierwotnych, barwione sg na kolor rézowawy przez dodatek mielonej cegly.

Nie dotyczy to gzymsu wienczacego na $Scianach bocznych i tylnej, gdzie warstwa tynkowa
wyglada na wtérng. Moze to wskazywac, iz pierwotnie takiego gzymsu nie byl w ogoéle, lub
ulegt erozji 1 zostal wykonany na nowo, co miatoby uzasadnienie, bioragc pod uwagg,
prawdopodobne pierwotne krycie dachu gontem i zwigzane z tym silne oddziatywanie wilgoci
na element tynkowany.

Wracajac do elementow barwionych mielong cegla, mozna wnioskowa¢, iz byt to podktad
pod malowanie na kolor zblizony do piaskowca, lub imitacja takowego, sama w sobie.

W zwigzku z tym, pomimo, iz nie ma dokladnych przestanek, co do istnienia warstwy
imitujacej kolor piaskowca, mozna zatozy¢, iz takie bylo zatozenie pierwotne.

W zwigzku z powyzszym proponuje si¢ po wykonaniu zabiegoéw konserwatorskich w zakresie
rekonstrukcji i uzupetnienia elementéw dekoracyjnych, wykonanych z zaprawy tynkarskiej,

scalenie ich w kolorystyce zblizonej do elementéw kamiennych wykonanych z piaskowca.
mgr Marcin Chojkowski

Art. Blastyk Kons. Dziet Sztuki
3 Krakow, ul Ogrodricza 16
{\ /| kom. 807 656-177
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Fot 1. Ko$ciot cmentarny, pw. $w. Stanistawa b. m. w Szczepanowie, gm. Brzesko. Badania stratygraficzne elewacji.
Elewacja frontowa - gzyms attyki.

-

Fot 2. Koscidt cmentarny, pw. $w. Stanistawa b. m. w Szczepanowie, gm. Brzesko. Badania stratygraficzne elewacji.
Elewacja frontowa - gzyms wienczacy, pod attyka.



Sl S ) P
Szczepanowie, gm. Brzesko. Badania stratygraficzne elewacji.
Elewacja frontowa rozetka na $ciance kolankowe;j.

Fot 4. Koscidt cmentarny, pw. $w. Stanistawa b. m. w Szczepanowie, gm. Brzesko. Badania stratygraficzne elewacji.
Elewacja frontowa — gzyms architrawu.

13



Fot 5. Kosciot cmentarny, pw. $w. Stanistawa b. m. w Szczepanowie, gm. Brzesko. Badania stratygraficzne elewacji.
Elewacja frontowa — fragment jednej z glowic pilastrow.

Fot 6. Ko$ciot cmentarny, pw. $w. Stanistawa b. m. w Szczepanowie, gm. Brzesko. Badania stratygraficzne elewacji.
Elewacja frontowa — fragment tuku na d herbem usytuowanym powyzej wejscia glownego.
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Fot 7. Ko$ciot cmentarny, pw. $w. Stanistawa b. m. w Szczepanowie, gm. Brzesko. Badania stratygraficzne elewacji.
Elewacja frontowa — fragment obramienia $lepego okna parteru.

Fot 8. Kos$ciot cmentarny, pw. $w. Stanistawa b. m. w Szczepanowie, gm. Brzesko. Badania stratygraficzne eleWacji.
Elewacja boczna — gzyms wieficzacy.



Fot 9. Kos$ciot cmentarny, pw. $w. Stanistawa b. m. w Szczepanowie, gm. Brzesko. Badania stratygraficzne elewacji.
Opaska okna na $cianie prezbiterium.

Fot 10. Koscidt cmentarny, pw. $w. Stanistawa b. m. w Szczepanowie, gm. Brzesko. Badania stratygraficzne elewacji.
Bonia na $cianie poinocne;.
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Fot 11. Ko$ciot cmentarny, pw. $w. Stanistawa b. m. w Szczepanowie, gm. Brzesko. Badania stratygraficzne elewacji.
Bonia na $cianie potudniowej.

Fot 12. Kos$ciot cmentarny, pw. $w. Stanistawa b. m. w Szczepanowie, gm. Brzesko. Badania stratygraficzne elewacji.
Opaska portalu wejécia na $cianie potudniowe;j.
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Fot 13. Kos$ciot cmentarny, pw. $w. Stanistawa b. m. w Szczepanowie, gm. Brzesko. Badania stratygraficzne elewacji.
Elewacja frontowa — tynki gtadkie na poziomie parteru.

Fot 14. Kos$ciot cmentarny, pw. $w. Stanistawa b. m. w Szczepanowie, gm. Brzesko. Badania stratygraficzne elewacji.
Elewacja frontowa — tynki gtadkie na poziomie pigtra.
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Fot 15. Kos$ciot cmentarny, pw. §w. Stanistawa b. m. w Szczepanowie, gm. Brzesko. Badania stratygraficzne elewacji.
Elewacja frontowa — tynki gtadkie na $ciance kolankowej.

Fot 16. Ko$cidt cmentarny, pw. $w. Stanistawa b. m. w Szczepanowie, gm. Brzesko. Badania stratygraficzne elewacji.
Elewacja frontowa — tynki gladkie na powierzchni pilastra, na poziomie parteru.
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Fot 17. Ko$ciot cmentarny, pw. $w. Stanistawa b. m. w Szczepanowie, gm. Brzesko. Badania stratygraficzne elewacji.
Elewacja frontowa — tynki gtadkie na powierzchni pilastra, na poziomie pigtra.

- = R R oty RP0R X NI Wi = =
Kosciot cmentarny, pw. $§w. Stanistawa b. m. w Szczepanowie, gm. Brzesko. Badania stratygraficzne elewacji.
Tynki gtadkie na powierzchni $ciany potudniowej, strona wschodnia.

Fot 18.
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Fot 19. Kos$ciot cmentarny, pw. $w. Stanistawa b. m. w Szczepanowie, gm. Brzesko. Badania stratygraficzne elewacji.
Tynki gladkie na powierzchni $ciany potudniowej, strona zachodnia.

Fot 20. Kos$ciot cmentarny, pw. $w. Stanistawa b. m. w Szczepanowie, gm. Brzesko. Badania stratygraficzne elewacji.
Tynki gtadkie na powierzchni $ciany pétnocnej.
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